
Schema 1: Welke verbanden bestaan er tussen austenitische types die veelvuldig in de ‘bouw’ gebruikt worden? 
_Schéma 1 : De quelle façon les nuances austénitiques couramment utilisées dans le bâtiment sont-elles interdépendantes ?

Uitgaande van het alom bekende type EN 1.4301, kunnen wijzigingen inzake samenstelling de eigenschappen van roestvast staal als volgt beïnvloeden: 
_En partant de la nuance la plus universelle, le EN 1.4301, la teneur en éléments d’alliage peut être adaptée pour modifier les caractéristiques de l’acier :

Mo toevoegen om  
corrosieweerstand te verhogen 
_Ajout de Mo pour augmenter  
la résistance à la corrosion

2% Mo	 1.4401	 316*
2,5% Mo	 1.4436	 316*

C verlagen of Ti toevoegen om interkristallij-
ne corrosie na lassen te vermijden 
_Réduction du C ou ajout de Ti pour éviter la 
corrosion intergranulaire après soudage

lage C - bas C	 1.4307	 304L*
	 1.4306	 304L*
+Ti	 1.4541	 321

1.4301  304
Fe 

18% Cr 
8% Ni

Lasbaarheid 
_Soudabilité

Corrosieweerstand 
_Résistance à la corrosion
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